
PRÉPARATION DE LA BENTONITE POUR LA 

VALIDATION DE LA MESURE DE LA DENSITÉ AVEC 

RAYONS GAMMA 

Préparation - Bentonite

Mini-colonne 2

Diamètre 
(mm)

Hauteur (cm)

152,77 31,10
152,74
152,81
152,77

Bentonite

Densité : 2,77

Mélanges

Bentonite 1 Bentonite 2 Bentonite 3 Bentonite 4
Masse de bentonite (g) 39,098 100,748 162,128 223,698
Volume de bentonite (cm3) 14,115 36,371 58,530 80,757
Masse d'eau (g) 1833,095 1833,095 1833,095 1833,095
Volume d'eau (cm3) 1833,095 1833,095 1833,095 1833,095
Masse totale (g) 1872,193 1933,843 1995,223 2056,793
Volume total (cm3) 1847,210 1869,466 1891,625 1913,852
Densité du mélange (g/cm3) 1,014 1,034 1,055 1,075  

 


