ANALYSE MEGASCOPIQUE DES CAROTTES DE FORAGES DE LA HALDE N01 DE LA MINE LARONDE.
(TIRÉ DE DUBREUIL-BOISCLAIR. C,. 2006)
Matériau 1a:
Roche intacte, non-fracturée (~ cm de longeur)



Schiste à séricite et talc (Gris foncé à pâle)



Petits cristaux de pyrite non-oxydée     



Oxydation et altération poudre blanche dans les fractures seulement 

Matériau 1b:
Roche intacte, fracturée (~ cm de longeur)



Schiste à séricite et talc (Gris foncé à pâle)



Petits cristaux de pyrite non-oxydée     



Oxydation et altération poudre blanche dans les fractures seulement 

Matériau 1c:
Roche intacte (~ cm de longueur)



Haute teneur en sulfures massifs (principalement pyrite) non-oxydés     



Oxydation et altération poudre blanche dans les fractures  

Matériau 2 :
Roche broyée  (uniforme/étalé, morceaux moy ~   cm)


Schiste à séricite et talc (Gris foncé à pâle)



passablement oxydée (rouille)



altération poudre blanche par endroits

Matériau 3 : 
Roche très oxydée (morceaux moy ~ cm) 



très faible consolidation



couleur rouille et gris foncé

         (~ %) :
Pourcentage de matériau fin non récupéré




    * :
Données particulières 

Forage #1 (24 m)
Boîte 0-21 m 



0 – 3 m (86%)



42 cm : Mat 2 (de 0,5 cm à 6 cm) (+ pyrite, ( oxydé)


3 – 6 m (90%)*



30 cm : Mat 2 (de 0,5cm à 6 cm) (+ oxydé)


6 – 9 m (88%)




35 cm : Mat 2 (de 1 cm à 6 cm) (+ oxydé) 


9 – 12 m (84%)



17 cm : Mat 2 dans veine de quartz (uniforme, ~ 1,5 cm)



17 cm : Mat 1a  



15 cm : Mat 2 (étalé, max ~ 3 cm)


12 – 15 m (75%)



38 cm : Mat 2 (de 1,5 cm à 4 cm) (+ oxydé)



38 cm : Mat 1b (+ oxydé dans les fractures)


15 – 18 m (70%)



89 cm : Mat 1b (+ oxydé) (morceaux moy 7 cm)


18 – 21 m (79%)



29 cm : Mat 2 (uniforme, moy ~ 3 cm)



35 cm : Mat 1b (++ oxydé dans les fractures)*

Boîte 21–24m (à l’envers ?)


21 – 24 m (75%)



75 cm : Mat 1b (morceau max 13 cm) et Mat 2 (uniforme, ~ 1-2 cm) 




(( oxydé) 

Forage #2 (24 m)
Boîte 0-12 m 



0 – 3 m (80%)



15 cm : Mat 2 (peu oxydé) (étalé, de 0,2 cm à 3 cm)



44 cm : Mat 2 (étalé, de 0,2 cm à 3 cm) (+ oxydé) et Mat 1b 




 (morceau max 13 cm) (fractures + oxydées)


3 – 9 m (78%)



45 cm : Mat 1b (un peu Mat 2 uniforme ~ 3 cm) (morceau max 10 cm) 




(fractures ++ oxydées)



75 cm : Mat 1a 



15 cm : Mat 1b (très peu oxydé) 


9 – 12 m (77%)



22 cm : Mat 1b (morceau max 11 cm) (fractures oxydées)



48 cm : Mat 1a  

Boîte 12-24 m



12 – 15 m (51%)



16 cm : Mat 1b (morceau max 10 cm)




 oxydation faible



130 cm : Mat 1b (+ oxydé dans les fractures) (morceaux ~ 7 cm) 




   (veines de pyrite) (un peu Mat 2 (uniforme, ~ 1 cm))


15 – 18 m (84%)



49 cm : Mat 1b (+ oxydé dans les fractures, + pyrite, morceau max 11 cm) 



   et Mat 2 (uniforme, ~ 2 cm) 


18 – 21 m (57%)



60 cm : Mat 1b (morceau max 15 cm) (peu oxydé)



30 cm : Mat 1a


39 cm : Mat 2 (+ oxydé) (étalé, de 0,2 cm à 4 cm)


21 – 24 m (84%)

                       49 cm : Mat 2 (peu oxydé) (étalé, 0,1 cm à 5 cm)

Forage #3 (24 m)
Boîte 0-14 m 



0 – 3 m (67%)



18 cm : Mat 2 (+ oxydé) (étalé, max ~ 2 cm)



27 cm : Mat 1b  (morceaux de 3 à 7 cm de longueur)



15 cm : Mat 1a


13 cm : Mat 2 (étalé, max ~ 3 cm)



  9 cm : Mat 3 (morceaux de fins à 3 cm)*



16 cm : Mat 2 dans veine de quartz (étalé, max ~4 cm)


3 – 6 m (83%)



20 cm : Mat 1b (morceaux de 2 à 7 cm)



13 cm : Mat 1a


17 cm : Mat 1b et Mat 2 (de 0,3 cm à 3 cm)


6 – 9 m (67%)



19 cm : Mat 1a (assez oxydé)



4 cm   : Mat 3 (blanc et rouille)*



17 cm : Mat 1a


58 cm : Mat 1b et Mat 2 (morceaux de 1 à 11 cm)


9 – 11,7 m (69%)



34cm : Mat 1b (morceaux de 2 à 6 cm)



39 cm : Mat 1a (fracturation postérieure)



12 cm : Mat 2 (étalé, max ~ 3 cm)


11,7 – 14 m (65%)


80 cm : Mat 1a et Mat b (morceaux de 2 cm à 15 cm)

Boîte 14–24 m


14 – 15 m (53%)



47 cm : Mat 1b (morceaux  moy ~ 4 cm)


15 – 18 m (81%)



56 cm : Mat 1b et Mat 2 (uniforme, de 2 à 6 cm)



de peu à passablement oxydé dans les fractures


18 - 24 m (75%)


34 cm :
Mat 1b (morceaux de 3 à 10 cm)




% plus élevé de pyrite non-oxydée


13 cm : Mat 1b (morceaux de ~3 cm)


17 cm et 15 cm : Mat 1a (très oxydé à chacun des bouts) 



                       48 cm : Mat 1b (morceaux de 1 à 6 cm)


Forage #4 (24 m)
Boîte 0-14 m 



0 – 3 m (65%)



105 cm : Mat 1b (morceaux de 1 à 11 cm) et Mat 2 (uniforme, ~ 2 cm)




   peu oxydé, veine de quartz


3 – 6 m (70%)



16 cm : Mat 1b (morceaux de 1 à 5 cm)



19 cm : Mat 1a (veines de pyrite non-oxydée)



54 cm : Mat 1b (morceaux moy ~ 5 cm)


6 – 9 m (78%)



66 cm : Mat 1b et Mat 2 mélangés (très étalé)




 très altéré, peu oxydé (morceau max 9 cm)  


9 – 12 m (62%)



18 cm : Mat 1b (morceaux de 2 à 5 cm)



50 cm : Mat 1a (veines de pyrite non-oxydée)



45 cm : Mat 1b (morceau max 10 cm) et Mat 2 (très étalé, max 4 cm) 


12 – 14 m (71%)


58 cm : Mat 2 (+ oxydé)  (très étalé, max 4 cm) et Mat 1a mélangés 


 (morceau max 12 cm)

Boîte 14–24 m


14 – 15 m (86%)



14 cm : Mat 1a 


15 – 18 m (62%)



18 cm : Mat 1b (+ oxydé) (morceaux de 1 à 4 cm)



14 cm : Mat 1a (très oxydé aux bouts)



27 cm : Mat 3 (morceau max 6 cm)



55 cm : Mat 1b (++ oxydé) et Mat 2 (étalé, max 10 cm) 


18 - 21 m (71%)


45 cm :
Mat 1b (morceaux de 3 à 10 cm)




% plus élevé de pyrite non-oxydée


42 cm : Mat 2  et Mat 1b (très fins à 5 cm) (+oxydé, + altéré blanc)

           21 - 24 m (73%)


57 cm :
Mat 1b et Mat 2 (étalé, max 11 cm)


25 cm : Mat 1c (poudre de sulfures massifs à morceau 10 cm)




très peu à pas oxydé

Forage #5 (24 m)

Boîte 0–8 m 



0 – 3 m (64%)



54 cm : Mat 2 (étalé, de 0,5 à 10 cm)



30 cm : Mat 1b (morceaux moy ~ 5 cm) (+sulfures)



24 cm : Mat 1a (veines de sulfures massifs), peu oxydé


3 – 6 m (67%)



37 cm : Mat 1b (morceaux ~ 5 cm)



36 cm : Mat 1a (veines de sulfures)



26 cm : Mat 2  (uniforme, ~ 1 cm)


6 – 9 m (64%)



46 cm : Mat 1b (morceau max 9 cm)  et Mat 2 (étalé, de sable à 2 cm)  



15 cm : Mat 1a 

Boîte 8–24 m





23 cm : Mat 1a (fracture postérieure)



23 cm : Mat 1b et Mat 2 mélangés (morceaux max 8 cm)


9 – 12 m (72%)



85 cm : Mat 1b et Mat 2 mélangés (morceau max 12 cm)




(+ oxydation)


12 – 15 m (78%)


30 cm : Mat 1b et Mat 2 mélangés (+ altéré) (morceau max 10 cm)


19 cm : Mat 2 (pas oxydé mais très altéré)


16 cm : Mat 1a

15 – 18 m (62%)



12 cm : Mat 2 (morceaux de petits à ~ 3cm)



57 cm : Mat 1b (petite veine de clcaire dans une fracture) 



14 cm : Mat 2 (morceaux ~ 2 cm)



31 cm : Mat 1b (morcau max
12 cm)


18 – 21 m (79%)



62 cm : Mat 2 (morceau max 6 cm) (+ sulfures)


21 - 24 m (85%)


45 cm :
Mat 2 (morceaux max 7 cm)

Forage #6 (24 m)
Boîte 0-9 m 



0 – 3 m (77%)



68 cm : Mat 2 (étalé,  de 0,2 cm à 8 cm)


3 – 6 m (85%)



46 cm : Mat 2 (étalé, de 0,2 cm à 2 cm) (+ oxydé) et Mat 1b 




(+ sulfures, +oxydé) (morceaux max 11 cm)


6 – 9 m (78%)



30 cm : Mat 2 (étalé, de sable à 2 cm) (+ oxydé)



37 cm : Mat 1b (morceau ~ 6 cm) (+ oxydé) 

Boîte 9–21 m


9 – 12 m (65%)



45 cm : Mat 2 (uniforme, ~ 1 cm)  



37 cm : Mat 1a


23 cm : Mat 1c et 1b (bouts très oxydés avec bcp pyrite non-oxydé)


12 – 15 m (68%)



95 cm : Mat 1b (+ pyrite) (morceau max 14 cm) et Mat 2 (étalé, de sable 


 à 2 cm) oxydation faible


15 – 18 m (63%)



18 cm : Mat 2 (uniforme, ~ 2-3 cm)



38 cm : Mat 3 (gros bloc avec élevé % sulfures pas oxydé)*



13 cm : Mat 2 dans veine de quartz (uniforme, ~ 1,5 cm) 



31 cm : Mat 1a (non-oxydé)



11 cm :  Mat 1b (altéré et peu oxydé)


18 – 21 m (66%)



21 cm : Mat 1b (+ oxydé) (morceaux ~ 5 cm)



30 cm : Mat 1b (très peu oxydé avec + pyrite) (morceaux ~ 5 cm)



40 cm : Mat 1a


10 cm : Mat 1b (morceaux ~ 3 cm)

Boîte 21–24 m



21 – 24 m (54%)



11 cm : Mat 1a 


25 cm : Mat 1a


16 cm : Mat 2 (étalé, de 0,3cm à 4 cm) (( oxydé)



42 cm : Mat 1a


45 cm : Mat 1b et Mat 2 (uniforme ~ 0,3 cm) mélangé

Forage #7 (24 m)
Boîte 0-24 m 



0 – 3 m (77%)



68 cm : Mat 2 (pas oxydé) (étalé, de silt à 4 cm)


3 – 6 m (85%)



45 cm : Mat 2 (étalé, de 0,5 cm à 3 cm) et Mat 1b mélangés 




 (morceau max 6 cm)  


6 – 9 m (82%)



55 cm : Mat 2 (étalé, de silt à 4 cm) et Mat 1b mélangés 




 (morceau max 10 cm) 


9 – 12 m (99%)*



4 cm : Mat 1b (1 morceau non-oxydé)


12 – 15 m (97%)*



9 cm : Mat 1b (1 morceau très peu oxydé)


15 – 18 m (97%)*



10 cm : Mat 2 (peu oxydé) (uniforme, ~ 3 cm)


18 – 24 m (99,5%)*



3 cm : Mat 2 (3 morceaux non-oxydés) (uniforme, ~ 1 cm)

Forage #8 (6 m)
Boîte 0-6 m 



0 – 3 m (85%)



45 cm : Mat 2 (de 1 cm à 7 cm) (peu oxydé, + pyrite)


3 – 6 m (83%)



35 cm : Mat 1b (morceau ~ 6 cm) (+ oxydé, + pyrite)



16 cm : Mat 2 (uniforme,  ~ 1,5 cm)

