
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 11 : Analyses au MEB-EDS du « concentré » 

de phases cimentaires



 

« Concentré » de phases cimentaires 
de l’échantillon QG0_90 post lixiviation
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1,2 : CASH + Mg, Fe
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1, 2 calcite

3 quartz
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1,2 calcite
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1,2  : bernalite

3 : sulfates de fer 
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1 : CASH

2, 3 : calcite

5 : CASH +Fe
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1 : calcite

2: hydrogrenat
(Fe)
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1 : hydrogrenat (Fe)
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1, 2 : qz
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1, 2, 3, 4 : C2M2S ≈ akermanite (C2MS2) ?

 

 

« Concentré » de phases cimentaires 
de l’échantillon QG10M_90 post

lixiviation
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1, 2 : calcite

3 : ?
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1,2 : id pc1-3

3: id mais augm Mg

4: paillette de fer 
oxydée
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1, 2 : akermanite Al Fe
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1 à 4 : phase résiduelle 2, 
riche en cuivre et zinc
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1 : calcite

2 3 4 5 CSH substitué
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1 à 4 calcite
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123 CSH substitué

 

 

silice

 

 

1

2

3

1 : silicate d’aluminium

2 : silicate d’aluminium + fer

3 : calcite
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1 : oxydes de Fe Ni Cr Cu

2 : phase résiduelle 3

3 : calcite

 

 

 


