Annexe 5 : Analyses MEB-EDS du « concentré de
phases cimentaires » des échantillons QGO 90,
QG10M_90, QSGO_90 et QSG10M_90



« Concentré » de phases cimentaires
de I'échantillon QGO_90 avant
lixiviation










« Concentré » de phases cimentaires
de I'échantillon QGO_90 avant
lixiviation

avec localisation des points d'analyses EDS




1 : portlandite

Port. carbonatée
en surface

1,4: C2AH8
CASH
: calcite

+ hydrogrenat

CSH avec Al Mg Fe

3, 4 : calcite

quartz




2 : calcite

ortlandite

« Concentré » de phases cimentaires
de I'échantillon QG10M_90 avant
lixiviation

avec localisation des points d'analyses EDS




1,2 quartz
3: quartz
4: quartz
Ac 2-4%Ca

portlandite

4: calcite




« Concentré » de phases cimentaires
de I'échantillon QSGO0_90 avant
lixiviation

avec localisation des points d'analyses EDS

1: calcite

‘ 228 phase «MG »




1a4

phase « MG »

hase « MG »




1: quartz

224 phase « MG »

« Concentré » de phases cimentaires
de I'échantillon QSG10M_90 avant
lixiviation

avec localisation des points d'analyses EDS




1:ett
ett et C!
CSH

g Al S

2: MSH +Fe+CSH




1: ettringite

2,4 ettringite et \
calcite

5, 6 zminéral poubelle 1







